


技术领域及背景
技术领域
[0001]    本发明涉及冶金连铸中间包的一种挡渣堰及其制备方法。
背景技术
[0002]    连铸中间包设置挡渣堰是为了改变钢流的运动轨迹，从而适当延长钢液在中间包内的停留时间，使其中的夹杂物有足够时间充分碰撞、聚集、上浮，以净化钢液。现在钢厂都实行高炉连浇，实践中发现，原有镁质挡渣堰在使用超过10小时时，其下部即对应于钢水区域的挡渣堰体部位尚完好无损，但其上部即对应于钢水上部熔渣区域的挡渣堰体部位巳被侵蚀成穿孔状而失去挡渣堰的的应有作用。为此，有些钢厂采用抗侵蚀性能更好的铝镁质材料制作挡渣堰，这样虽然大幅度地提高了挡渣堰的使用寿命，但铝镁质材料对钢水有较大的污染，而且铝镁质材料价格很高，因而铝镁质挡渣堰的性价比还不如镁质挡渣堰。




